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ВВЕДЕНИЕ

Ювелирное искусство - один из древнейших и широко распространенных видов декоративно - прикладного искусства. В нем находит воплощение присущее человеку стремление к красоте. Ювелирные изделия – предметы украшения и быта из благородных металлов в сочетании с драгоценными, полудрагоценными и поделочными камнями, а также художественных изделий из недрагоценных материалов, выполненных с большим мастерством и отвечающих высоким эстетическим требованиям.
По указу Петра 1 в январе 1725 года в Петергофе была создана первая в России гранильная фабрика. В 1726 году в Екатеринбурге была построена шлифовальная фабрика, которая изготовляла ценные камнерезные изделия. В 1787 г был построен Колывано-Воскресенский шлифовальный завод, а несколько позже вблизи Екатеринбурга – мраморный завод. На этих заводах перерабатывались местные декоративные яшма и мрамор.
Во второй половине 19 и начале 20 в особенно выделялось ювелирное дело фирмы Фаберже, основанной в Петербурге в 1848 году. Эта фирма объединила многие небольшие ювелирные мастерские. За последние годы значительно увеличился выпуск ювелирных изделий, расширился их ассортимент, улучшилось качество и художественное оформление. На многих ювелирных заводах страны внедрена лазерная техника, обеспечивающая качественную сварку, резку и сверление драгоценных металлов, увеличился выпуск ювелирных изделий с алмазной гравировкой, чернью, эмалью, рельефным рисунком.
Шедевры, созданные гениальными мастерами – ювелирами всех времен, изделия из золота с бриллиантами, изумрудами, рубинами, сапфирами, жемчугом, золотая и серебряная посуда – украшают лучшие музеи мира. 
Выбранная мною тема не случайна. Объемы продаж ювелирных товаров с каждым годом увеличиваются. В работе мы рассмотрим весь путь ювелирных товаров, от производства – до транспортировки.
 Но как для экспорта, так и для импорта ювелирных товаров существует множество проблем. В апреле, в Гос. Думе должны были рассмотреть законопроект «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Дальнейшая судьба программы довольно сложна. 
Речь идет об изменении порядка опробования и клеймения ювелирных изделий. Государственная монополия в этой области фактически уйдет в прошлое - законопроект отменяет обязательное клеймение изделий из драгоценных металлов, предназначенных на экспорт, и изделий из серебра массой до 3 граммов. Чтобы облегчить продвижение российских ювелирных изделий на мировой рынок, законопроект предлагает ввести добровольное клеймение изделий, предназначенных на экспорт, что даст отечественным компаниям шанс значительно увеличить поставки за рубеж. 
Необходимость клеймения будет определяться условиями контракта с иностранным партнером. Российское государственное пробирное клеймо не имеет признания ни в одной стране мира. Там, где существует обязательное клеймение золотых изделий (например, Англия, Франция) наши ювелирные изделия все равно подлежат вторичному клеймению специальным импортным клеймом. Там, где клеймение необязательно (например, США), российское клеймо затрудняет торговый бизнес.
Кроме того, проблема заключается в том, что у ювелирной отрасли слишком много контролеров, тогда как четкой организации, которая отвечала бы за судьбу промышленности и ее развитие, попросту нет. Ее роль взяла на себя общественность, но у нее нет нужных административных рычагов.
[bookmark: _Toc503127704][bookmark: _Toc503128917][bookmark: _Toc503133439][bookmark: _Toc503042717]1. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

1.1 Размеры потребления
Из-за закрепленного в Уголовным Кодексе РФ обязательного государственного клеймения ювелирных изделий, статистические данные в отличие от других товаров имеют высокую точность на уровне 90%. По данным Пробирной Палаты РФ с 2000 по 2009 годы, число золотых изделий, которые получили клеймо, увеличилось с 9,7 до 45,7 млн. штук или с 24,6 до 118,6 тонн драгоценного металла – то есть примерно в 5 раз.
Несколько иная ситуация по серебру: за тот же период число клеймёных серебряных изделий увеличилось с 7, 6 до 32,6 млн. штук (рост в 4 раза), а по массе с 35,4 до 234,7 тонн (в 7 раз).
Среднестатистическое утяжеление серебряных изделий указывает на бурный рост потребления бытовых изделий, в первую очередь серебряной посуды.
Статистика не фиксирует долю украшений с бриллиантами в общем объеме ювелирки. По оценкам Гильдии ювелиров России, потребление этих «ювелирных аристократов» выросло в стоимостном выражении за 10 лет в 10 раз: с 200 до 2000 млн. долл.
В рамках российского  ювелирного феномена существует платиновая аномалия: потребление платиновых ювелирных изделий ничтожно. И не имеет тенденции к росту, оставаясь на уровне 25 тыс. штук в год - 150 кг. 
[bookmark: _Toc503127705][bookmark: _Toc503128918][bookmark: _Toc503133440][bookmark: _Toc503042718]1.1. Проскочили и не заметили
Если бриллианты и другие драгоценные камни за прошедшее десятилетие подорожали незначительно с учетом мировой инфляции, то цены на золото и серебро выросли в 3 раза. Однако это никак не сбило накал и темп ювелирного потребления в РФ. И эта тенденция сохраняется.
Объем российского рынок ювелирных изделий в 2008 году увеличился до $5 млрд. против $4,65 млрд. в 2007 году и $3,72 млрд. в 2006 году по оценкам компании "Адамас".
Для защиты ювелирного рынка России от массовой низкокачественной импортной продукции «Гильдия ювелиров России» предложила следующие действия:
1.Увеличить ввозные таможенные пошлины на импортные ювелирные изделия с 20% до 30%.
Предлагаемый размер таможенной пошлины (30%) не является запретительной мерой для качественных ювелирных изделий известных Ювелирных Домов и, возможно, даже не вызовет увеличения их розничной стоимости в России. В тоже время, эта мера существенно повысит себестоимость массовых дешевых изделий, произведенных в Китае и Турции, что повысит конкурентоспособность изделий российских производителей и даст им возможность не допустить резкого сокращения рабочих мест.
2.Ввести квотирование объемов ювелирных изделий,  поставляемых в Россию из стран СНГ, на уровне их фактических поставок в 2007 году.
3.В целях недопущения ввоза на территорию Российской Федерации
ювелирных изделий из драгоценных металлов с вредными примесями в сплаве и в соответствии с Законом «О защите прав потребителей» обязать импортеров при таможенном оформлении и государственном контроле, на специальном таможенном посту предъявлять документы о химическом составе сплавов, из которых изготовлены ввозимые ювелирные изделия.
4.В целях недопущения выпуска  в обращение на территорию Российской Федерации ювелирных изделий иностранного производства с характеристиками вставок из драгоценных и полудрагоценных камней, не соответствующим заявленным в сопроводительных документах, усилить государственный контроль на специализированном посту Центральной акцизной таможни ФТС РФ.[footnoteRef:1] [1:  www.gjr.ru] 
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Количество предприятий, занимающихся производством ювелирных изделий, составляет 960 организаций. Подавляющее большинство из них частные. Индивидуальных предпринимателей – 2300 человек. Численность занятых в отрасли – более 60 000 человек. Занимающиеся производством ювелирных изделий организации и индивидуальные предприниматели расположены в 52 регионах страны. Основные центры производства:
1. Центральный Федеральный округ – 61,5 %;
2. Москва и область –38,1%;
3. Костромская область – 13,8%.
Считается, что отечественная промышленность обеспечивает 75% потребностей рынка, причем более половины – это изделия полного производственного цикла. А остальное – это сборные изделия с применением импортных полуфабрикатов, в том числе ввозимых по толлинговым схемам. 
Хотя предприятия отрасли оснащены довольно приличным, а часто и передовым оборудованием - последняя волна модернизации пришлась на 2006-2007 годы, - по отдельным позициям наблюдается дефицит мощностей. Например, по цепевязальным машинам для производства очень модных пустотелых цепей.

[bookmark: _Toc503127707][bookmark: _Toc503128920][bookmark: _Toc503133442][bookmark: _Toc503042720]1.3. Ювелирные олигархи
В отрасли нет ни монополиста, ни бизнес-лидера. Крупнейшие предприятия контролируют 4-8% рынка. В качестве условных лидеров следует назвать:
1. Группа "Адамаса" с выручкой порядка $400 млн. в год;
2. Ювелирный дом «Яшма» - 300;
3. Московский ювелирный завод – 250;
4. Компания «Алмаз-Холдинг» - 200.
Яркий пример бизнеса, созданного с нуля - Столичный ювелирный завод «Адамас», основанный 1993 году. Основной владелец, по данным СКРИН — компания «Спенсер Холдинг С.А.» (61%). Ее бенефициары не раскрываются, но считается, что основные - братья Андрей и Павел Сидоренко. 
Ежегодно группа «Адамас» производит около 12 тонн ювелирных изделий. Розничная сеть «Адамас» на данный момент объединяет 217 магазинов, в том числе 32 франчайзинговых, как в Москве, и в регионах. 
В прошлом году оборот торговой сети «Адамаса» составил примерно 100 млн. долл. Оптовые поставки производятся более чем в 1000 ювелирных магазинов России, а так же на Украину, Казахстан, Молдавию, Белоруссию, Латвию, Литву, Эстонию, Англию, Германию, Канаду.[footnoteRef:2] [2:  www.k2kapital.com. Владимир Тесленко, обозреватель К2Капитал] 
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1. Настоящее Положение определяет единый порядок ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации товаров с содержанием драгоценных металлов, драгоценных камней, янтаря и изделий из него по перечню согласно Приложению. 
Действие настоящего Положения не распространяется на перемещение через таможенную границу (кроме случаев ввоза и вывоза на переработку и временного ввоза и вывоза) аффинированных драгоценных металлов и необработанных драгоценных природных камней. 
2. Ввоз и вывоз товаров с содержанием драгоценных металлов, драгоценных камней, янтаря и изделий из него осуществляются по лицензиям, выдаваемым Министерством внешних экономических связей Российской Федерации на основании заявлений по установленным данным Министерством образцам, предварительно согласованных с Комитетом Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням. 
Министерство внешних экономических связей Российской Федерации имеет право оформлять генеральные лицензии на вывоз товаров с содержанием драгоценных металлов, драгоценных камней, янтаря и изделий из него только по решению Правительства Российской Федерации на основании представления Комитета Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням. 
3. Вывоз товаров с содержанием драгоценных металлов и драгоценных камней, янтаря и изделий из него собственного производства предприятиями, полностью принадлежащими иностранным инвесторам, и совместными предприятиями, в уставном фонде которых иностранные инвестиции составляют более 30 процентов, осуществляется без лицензий на основании сертификата продукции собственного производства, выданного внешнеэкономическим объединением "Союзэкспертиза" в соответствии с Порядком определения продукции собственного производства, поставляемой на экспорт предприятиями с иностранными инвестициями, утвержденным Постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23 июля 1993 г. N 715, подтвержденного Комитетом Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням. 
Государственному таможенному комитету Российской Федерации не осуществлять пропуск через границу Российской Федерации упомянутых товаров, не подтвержденных сертификатом. 
4. Основанием для выдачи лицензий на вывоз товаров с содержанием драгоценных металлов и драгоценных камней являются квоты, ежегодно утверждаемые постановлением Правительства Российской Федерации по представлению Комитета Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням с учетом потребностей внутреннего рынка и заключенных Российской Федерацией международных соглашений. 
Основанием для выдачи лицензий на вывоз янтаря и изделий из него являются квоты, устанавливаемые Министерством внешних экономических связей Российской Федерации совместно с Комитетом Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням непосредственным производителям, специализированным внешнеторговым предприятиям и администрации Калининградской области, исходя из конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков указанной продукции. 
5. Ввоз драгоценных металлов, драгоценных камней и товаров с их содержанием, янтаря в Российскую Федерацию для переработки и вывоз драгоценных металлов, драгоценных камней и товаров с их содержанием, янтаря и изделий из него из Российской Федерации для переработки осуществляются в соответствии с условиями таможенных режимов переработки товаров внутри таможенной территории, под таможенным контролем или вне таможенной территории в порядке, определяемом Государственным таможенным комитетом Российской Федерации по согласованию с Комитетом Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням. 
6. Ввоз и вывоз драгоценных металлов в самородках, драгоценных камней и товаров с их содержанием, янтаря и изделий из него в качестве экспонатов для демонстрации на выставках и ярмарках осуществляются в соответствии с условиями таможенного режима временного ввоза (вывоза) в порядке, определяемом Государственным таможенным комитетом Российской Федерации. 
7. В целях предотвращения бесконтрольного вывоза драгоценных металлов в рудах и концентратах цветных и черных металлов, производных продуктах от них: группы ТН ВЭД 26 (кроме товарных позиций 2612, 2616), 7401, 7402 00 000, 7501, 7801, 7901 – при таможенном оформлении указанной продукции заявитель обязан представить таможенным органам сертификат химического состава, подтверждающий отсутствие в них драгоценных металлов. Сертификат выдается в порядке, определяемом Комитетом по стандартизации, метрологии и сертификации Российской Федерации, совместно с Комитетом Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням. При наличии в этой продукции драгоценных металлов, согласно представляемым сертификатам химического состава, их вывоз осуществляется в порядке, определенном настоящим Положением. (в ред. Постановления Правительства РФ от 27.12.96 N 1560) (см. текст в предыдущей редакции) 
Государственному таможенному комитету Российской Федерации не осуществлять пропуск через границу Российской Федерации указанных товаров, не подтвержденных сертификатом. 
8. Для ведения статистического учета и анализа исполнения выдаваемых генеральных лицензий их владельцы представляют в Министерство внешних экономических связей Российской Федерации информацию о ходе реализации контрактов. Форма и сроки представления информации устанавливаются при выдаче лицензий. 
9. В случае нарушения установленного настоящим Положением порядка ввоза и вывоза товаров с содержанием драгоценных металлов, драгоценных камней, янтаря и изделий из него Министерство внешних экономических связей Российской Федерации имеет право аннулировать выданные лицензии или приостановить их действие. 
10. Субъекты предпринимательской деятельности при нарушении настоящего Положения несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. [footnoteRef:3] [3:  www.jewellerytech.ru (Правительство Российской Федерации постановление от 24 января 1994 г. N 35 «О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации товаров с содержанием драгоценных металлов, драгоценных камней, янтаря и изделий из него»)
] 

 Перечень товаров с содержанием драгоценных металлов, драгоценных камней, янтаря и изделий из него, ввоз и вывоз которых осуществляется по лицензиям (в ред. Постановления Правительства РФ от 27.12.96 N 1560) указан в приложении 1.
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2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЮВЕЛИРНЫХ ТОВАРОВ
Ювелирные изделия различаются в зависимости от применяемого материала, а также характеризуются формой и конструктивными особенностями, отделкой (изделия могут быть гладкие, гравированные, с чернью, эмалью и др.).
Ювелирные изделия выпускают отдельными предметами и в наборах (гарнитурах).
Ювелирные изделия по назначению делят на группы:
—предметы личных украшений (серьги, кольца, бусы, браслеты, кулоны, медальоны, цепочки, колье);
—предметы туалета (пудреницы, зажимы для галстуков, зеркала в оправе, шкатулки, флаконы для духов и др.);
—предметы сервировки стола (посуда и приборы, выполненные из драгоценных и цветных металлов);
—предметы для украшения интерьера (скульптуры малых форм, настенные украшения, вазы для цветов, шкатулки, камнерезные изделия и др.);
—принадлежности для часов (браслеты, бортовые цепочки ремни для часов и др.);
—сувениры (отражающие национальные или региональные особенности культуры, а также памятные даты, достижения в спорте и др.).[footnoteRef:4]  [4:  www.znaytovar.ru/new490.html] 

Классификацию ювелирных товаров по кодам ТН ВЭД РФ мы рассмотрим в приложении 2.[footnoteRef:5] [5:  www.customs.ru
] 

[bookmark: _Toc503127710][bookmark: _Toc503128923][bookmark: _Toc503133445][bookmark: _Toc503042723]
3. ФОРИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА
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Особенностью производства ювелирных изделий является то, что они расцениваются как произведения искусства и создаются художниками – ювелирами. Производство ювелирных изделий начинается с разработки эскиза, изготовления модели, утверждения ее на художественном совете. Основные технологические процессы производства следующие: заготовка, создание форм, отделка, огранка и закрепка.
Заготовку материалов из сырья и полуфабрикатов производят плавкой, прокаткой, волочением, ковкой и резкой.
Форму ювелирных изделий создают штамповкой, литьем по выплавляемым моделям, монтировкой (сборкой деталей с помощью пайки, сварки или клепки).
Отделка ювелирных изделий предполагает механическую обработку (шлифование, полирование, чеканка, гравировка) или нанесение защитно-декоративных покрытий (чернение, оксидирование, золочение, серебрение, эмалирование). В последнее время для отделки ювелирных изделий все шире применяются финифть – миниатюрная живопись по эмали, филигрань (скань) – ажурный узор из гладкой или крученой проволоки, инкрустирование различными материалами.
Огранку ювелирных камней производят различными способами. Основные из них – огранка розой (боковые поверхности камня состоят из треугольных граней, сведенных вверху в точку), бриллиантовая (с большим количеством граней, расположенных в несколько ярусов), ступенчатая (грани расположены рядами в виде ступенек), огранка кабошоном (верхняя часть камня имеет криволинейную форму).[footnoteRef:6] [6:  http://jeweller.ucoz.net/index/0-64] 
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Все встречающиеся в природе металлы обладают некоторым набором физических и химических характеристик, которые определяют их свойства (теплопроводность, плотность, твердость, химическую активность и др.). По совокупности свойств металлы делят на группы (черные, цветные, благородные и др.) и применяют в различных областях промышленности. 
К группе благородных (драгоценных) относят восемь металлов : золото, серебро, платину и металлы платиновой группы (платиноиды) - палладий, родий, иридий, рутений и осмий. Они достаточно устойчивы на воздухе (не окисляются), обладают высокой сопротивляемостью агрессивной среде (кислотам, щелочам и т.д.), мягкостью, пластичностью, хорошо сочетаются с цветными драгоценными камнями и эмалями, легко комбинируются между собой и с другими материалами. Благодаря перечисленным свойствам металлы данной группы широко используются в ювелирном деле. При этом основным материалом для изготовления ювелирных изделий служат собственно четыре металла - золото, серебро, платина и палладий. Остальные металлы (например, родий) используются в качестве защитно-декоративных покрытий или добавок в сплавы. Это объясняется тем, что использование чистых металлов в ювелирном производстве нерационально вследствие их недостаточной износостойкости, твердости, а также высокой стоимости. 
При изготовлении ювелирных изделий различного назначения к драгоценным металлам добавляют в определенных соотношениях другие металлы, которые называют легирующими, или лигатурой (легирующими могут быть как драгоценные, так и недрагоценные металлы). Таким способом металлам придают необходимые для дальнейшего использования в производстве свойства. Это может быть изменение цвета, понижение или повышение пластичности, увеличение или уменьшение твердости, изменение температуры плавления. Полученные смеси называют сплавами драгоценных металлов. 
Сплавы драгоценных металлов принято различать по составу и технологическому признаку. По составу сплавы называют в зависимости от основного компонента (сплавы золота, сплавы серебра и т.д.). По технологическому признаку, или по применению, сплавы предназначаются для ручной работы, штамповки, литья или припоев. Количество драгоценного металла в сплаве называется пробой. 
Проба - это цифровое значение, указывающее на содержание чистого драгоценного металла в граммах в 1 килограмме (1000 г) ювелирного сплава (пример: золото (750) - в 1 килограмме ювелирного сплава 750 пробы содержится 750 граммов чистого золота, остальное - легирующие компоненты, например, серебро, медь и т.д.). Проба присваивается каждому ювелирному сплаву. Содержание чистого металла в сплавах, предназначенных для товарного производства, устанавливается государством. 
Число ювелирных сплавов постоянно растет по мере развития новых технологий в производстве ювелирных изделий. Сплавы, получившие наибольшее распространение на территории России, предусмотрены ГОСТ Р 30649-99.[footnoteRef:7] [7:  Металлургия благородных металлов: Учебник для вузов / Масленицкий И.Н. и др. Под ред. Чугаева Л.В. – 2-е изд. – М.: Металлургия, 1987] 
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В ювелирных изделиях наиболее распространены следующие виды закрепок камней: крапановая, гризантная, корневая и глухая.
· При крапановой закрепке камень зажимается в лапках (крапанах);
· при гризантной – обжимается ободком с насечкой (гризантом);
· корненая закрепка применяется чаще для мелких камней, которые устанавливают в высверленные в изделии отверстия и закрепляют корнерами (частицами металла);
· при глухой закрепке камень закрепляется ленточным ободком по всей окружности.
Драгоценные камни (самоцветы) характеризуются высокой прозрачностью, твердостью, красивой игрой света. К ним относят алмаз, изумруд, рубин, сапфир и жемчуг. Мерой веса драгоценных камней является карат (0,2 г).
Алмаз – самый твердый камень, состоящий из кристаллического углерода. Отличается сильным блеском и высоким показателем преломления света. Граненый алмаз называется бриллиантом. Основными параметрами, характеризующими бриллианты, являются форма (существует 17 видов форм), масса (они бывают мелкие, средние и крупные), цвет (7 групп), дефективность (8 групп) и геометрические размеры. Наиболее ценными являются бесцветные алмазы, а также камни с голубой, синей, красноватой или зеленоватой окраской.
Рубин и сапфир – самые твердые после алмаза камни. Основу их составляет кристаллический глинозем (корунд). Окраска определяется присутствием незначительных примесей оксидов металлов. Рубины имеют красный цвет, сапфиры чаще синие, иногда встречаются красновато – синие или фиолетовые.
Жемчуг – драгоценный камень ограниченного происхождения, образующийся в раковинах речных и морских моллюсков. Его отличает своеобразный радужный блеск перламутрового вещества. Цвет жемчуга может быть различным. Наиболее ценен блестящий жемчуг округлой формы белого и розового цветов.
Полудрагоценные камни отличаются разнообразием. Это камни прозрачные и полупрозрачные, бесцветные и цветные. Неодинаковы и их свойства, определяемые преимущественно химическим составом, внутренним строением. По химическому составу выделяют несколько групп полудрагоценных камней: группа берилла (аквамарин, александрит), группа кварца (аметист, горный хрусталь, опал) и др. К полудрагоценным камням относят и камни органического происхождения: янтарь, коралл. Мерой веса полудрагоценных камней является грамм. Наименования и цвета некоторых из них приведены ниже.
Аквамарин – камень синевато – голубых оттенков, напоминающих морскую воду; александрит - изумрудно - зеленого цвета при дневном освещении и фиолетово – красного – при искусственном; аметист – фиолетового или голубовато – фиолетового цвета; горный хрусталь – прозрачный, бесцветный; опал – полупрозрачный, ирризирующий, чаще молочно – белый; топаз – бесцветный, винно – желтый, розовей и других оттенков.
Янтарь – это легкий и мягкий камень, представляющий собой окаменевшую смолу древнейших хвойных деревьев. Цвет янтаря – от ярко – желтого до буро-коричневого. Наиболее ценен прозрачный янтарь с включениями насекомых или частичек растений.
Кораллы – это окаменевшие остовы морских беспозвоночных организмов – полипов. Они непрозрачны, имеют различную окраску.
Агат – полупрозрачный, просвечивающийся, многоцветный ( до 20 оттенков ), рисунчатый ( полосатый, слоистый ) камень. Разновидность агата, обычно с полосчатостью черного и белого цвета, называют ониксом.
Искусственные камни получают чаще из оксидов различных металлов путем выращивания кристаллов в определенных условиях. К ним относятся синтетический корунд, искусственные гранат, изумруд, сапфир, искусственные кристаллы – фианиты, искусственно выращиваемый жемчуг и др. 
Из декоративных и поделочных материалов в производстве ювелирных изделий применяют стекло, кость, рог, пластмассы и др.[footnoteRef:8] [8:  Куликов Б. Словарь – справочник камней-самоцветов. – М.: Изд. Дом МСП, 2000.
] 
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4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Контроль качества изделий из драгоценных металлов начинают с проверки наличия на каждом изделии клейма Инспекции пробирного надзора, соответствующего сопроводительным документам, и именника предприятия – изготовителя.
Далее путем внешнего осмотра проверяют качество маркировки и упаковки изделий, линейные размеры колец и браслетов, выявляют дефекты и определяют их допустимость НТД.
Базовая стоимость изделий определяется как сумма материальной стоимости драгоценных материалов, вставок из драгоценных и поделочных камней и трудозатрат на изготовление изделия. Стоимость драгоценных металлов определяется в соответствии с ценами мирового рынка (на момент оценки, по пробам за грамм), где за основу расчета взята стоимость тройской унции (31,1г) соответствующего драгоценного металла, определяемая по специальной справочно-информационной литературе. Базовая стоимость драгоценного металла с учётом первичных трудозатрат и безвозвратных потерь определяется по формуле. В среднем коэффициент равен 1,24. Оценка бриллиантов производится по действующему оптовому валютному прейскуранту на бриллианты, который опубликуется в периодических изданиях: “Gemstone Price Report”, “Michelsen Gemstone Index Оценка производится в долларах США.[footnoteRef:9] [9:  www.6carat.ru] 

Основные требования к качеству ювелирных товаров указаны в ГОСТе «Изделия ювелирные. Общие технические условия» и в дополнениях к нему №№ 1 и 2 (1982г.)
К технической документации относят технические описания отдельных видов и подвидов ювелирных изделий, которые являются дополнением к вышесказанному ГОСТу. В технических описаниях указывают форму и размер, применяемые для изготовления материалы, пробу драгоценных металлов, массу (вес) и количество ювелирных вставок (камней), тип огранки камня и вид закрепки, толщину защитных и звщитно-декоративных покрытий, наносимых на поверхность ювелирных изделий, характер отделки.
Качество материалов для изготовления ювелирных товаров должно соответствовать требованиям действующих стандартов, технических условий (ТУ), а также номенклатуре материалов, разрешённых Госсанинспекцией Министерства здравоохранения России. Сплавы на основе благородных металлов для изготовления ювелирных товаров должны соответствовать ГОСТу Р 51152-98. Экспертиза сплавов должна соответствовать стандартам приведенным в приложении 3.[footnoteRef:10] Сертификация представляет собой не что иное, как проверку государством продукции из драгоценных металлов и драгоценных камней на качественные, количественные характеристики и проверка их технического состояния. ГОСТами установлены требования к различным изделиям из драгоценных металлов и драгоценных камней, конкретный перечень мы можем подробнее рассмотреть в приложении 4. Согласно данному перечню сертификации подлежат: [10:  www.biggost.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=806&Itemid=29] 

· Ограненные драгоценные камни;
· Необработанные природные алмазы;
· Самородки драгоценных металлов;
· Минеральное сырье, содержащее драгоценные металлы;
· Вторичное сырье, содержащее драгоценные металлы.[footnoteRef:11] [11:  www.jeweller-info.ru/?action=certificate] 

Модель и конструкция изделий должны соответствовать утверждённому образцу, ТУ или техническим описаниям (ТО), чертежам и технической документации по рисунку, форме и назначению.
Вставки из полудрагоценных камней должны иметь равномерно прополированную и блестящую поверхность. Вставки из искусственно выращенного должны быть гладкими и не иметь на поверхности царапин. Изделия из драгоценных метолов не должны иметь раковин, трещин, вмятин, заусенцев, шероховатостей, острых кромок, следов работы инструмента, облоя и царапин на лицевой поверхности. На поверхности изделий из золота 958-й пробы допускаются незначительные риски и следы работы инструменты на кромках, не ухудшающие внешнего вида изделия. В изделиях из драгоценных металлов, изготовленных методом литья по выплавляемым моделям, не допускаются на лицевой поверхности более 5 пор диаметром более 0,4мм и глубиной более 0,2мм; при этом расстояние между порами должно быть не менее 5мм. Изделия из драгоценных металлов не должны иметь отклонения массы более чем на +15% номинальной массы изделия. Эмалевые покрытия на изделиях из драгоценных металлов должны быть равномерными, надёжными, без заметных невооружённым глазом пропусков, просветов, царапин и пятен. Художественная отделка и форма изделий должны соответствовать их назначению, обеспечивать удобство пользования и соответствовать современным эстетическим требованиям.
Форма колец должна быть правильной, края гладко заправлены, касты припаяны без перекосов и строго соответствовать размеру камня (вставки), крапаны гладко заправлены и не должны царапать руку.
Замки у серёг должны быть одинакового размера, плотно припасованы, свободно отпираться и запираться с защёлкиванием, отверстие для запора у сложного замка – строго в центре детали, свободный конец крючка – хорошо заправленным, не иметь острых кромок, ушки в серьгах с подвесками – прочными, резьба замка должна быть полной, без пропусков и срывов, камни (вставки) должны быть парными по размеру, цвету огранке.
У брошей булавки должны быть упругими, концы их – заостренными правильным конусом, без заусенцев, следов запиливания, а также должны исключать возможность самооткрывания и не выступать за пределы габаритов изделия.
Браслеты для часов должны быть эластичны в изгибе и в пружине, браслеты из звеньев (глидерные) – прочно соединёнными, звенья растяжки должны равномерно перемещаться и после растягивания свободно принимать исходное положение, защёлка замка должна хорошо пружинить и без усилий защёлкиваться. При наличии у браслета предохранителя последний проверяется на прочность. Длина браслетов от 130 до 190мм должна быть кратной 5 и 7,5.
Детали для колье должны быть прочно соединены и обеспечивать свободную подвижность, а замок – прочный запор цепочки и легко открываться, крепление колье и кулона к цепочке – надёжное. Крышки медальонов должны плотно прилегать друг к другу без перекосов, шарнирное соединение – обеспечивать подвижность крышек при открывании медальона, а замок – плотное соединение крышек медальона.
Крышка и корпус пудрениц должны плотно прилегать друг к другу без перекосов и зазоров, крышка не должна открываться произвольно, а в открытом виде должна держаться по отношению к корпусу под углом 900; зеркало чистое без пятен, царапин и сколов, прочно заправленное. Запонки с челночком должны иметь эластичную пружину, запонки с мягким соединением (цепочкой) и запонки без пружин – легко вращаться в заштифтовке шарнира, а челночок – не опускаться без нажима на него.
У цепочек все детали должны быть прочно соединены между собой, звенья цепочки - подвижные, цепочка должна обладать максимальной гибкостью, текучестью и при отвесе иметь строго вертикальное направление, без угловатостей. Замок цепочки при нажиме должен свободно открываться и закрываться, а запор – хорошо пружинить. Паяные цепочки должны удерживать статистическое усилие на разрыв не менее 0,26кг при диаметре проволоки до 0,35мм и 1кгс (9,8Н) – при её диаметре более 0,35мм.
Портсигары и сигаретницы должны быть с крышками, плотно прилегающими одна к другой, без перекосов и зазоров; замок при нажиме поддавки должен легко открываться; шарнир – быть хорошо припасован и правильно заштифтован, внутренние ранты и другие части портсигара и сигаретницы должны быть плотно припасованы к крышке, а ушки для резинок – находиться на одном уровне. 
В парных изделиях (серьги, запонки), многопредметных гарнитурах и приборах предметы должны быть одинаковыми по форме, размерам и расцветке, рисунку, цвету и огранке вставок, а также по виду оправы. Применение вставок, полученных по импорту, должно быть согласовано с Министерством торговли России.[footnoteRef:12] [12:  www.swarovsky.ru] 

[bookmark: _Toc503127715][bookmark: _Toc503128928][bookmark: _Toc503133450][bookmark: _Toc503042728]4.1. Изделия с бриллиантами
1. Показатели качества бриллиантов определяются по ТУ-25.07.1319-77.
2. Розничная оценка предусмотрена на бриллианты круглые 17-гранные, круглые 33-гранные, круглые 57-гранные с геометрическими параметрами группы А. Бриллианты других форм оцениваются исходя из оценок соответствующих круглых 57-гранных бриллиантов со скидками в соответствии с действующим прейскурантом.
3. Бриллианты, имеющие мелкие сколы шипа, ребра и другие незначительные механические повреждения, оцениваются со скидкой 20%.
4. Бриллианты, имеющие сколы, отклонения от пропорций и симметрии, устранение которых требует переогранки, наружную трещину на площадке, оцениваются со скидкой 40%.
5. Бриллианты, не отвечающие современным ТУ, оцениваются со скидкой 50%.
6. Алмазы огранки «роза», бриллианты упрощённой огранки с количеством граней менее 17 оцениваются по ценам на бриллианты Кр-17 со скидкой 50%.
7. Цена пикированных бриллиантов без «игры» (по ТУ могут иметь сколы) за карат при массе до 0,33кар-120долл., при массе свыше 0,30кар-230долл.
8. К бесцветным бриллиантам (I группа цвета) можно относить только бриллианты, не имеющие голубой люминесценции.[footnoteRef:13] [13:  www.standard.ru] 

[bookmark: _Toc503127716][bookmark: _Toc503128929][bookmark: _Toc503133451][bookmark: _Toc503042729]4.2. Оценка ювелирных изделий с изумрудами, рубинами, сапфирами, природным жемчугом
1. Определение показателей качества рубинов, сапфиров, природного жемчуга производится согласно описанию групп дефектности, цвета в скупочном прейскуранте №111 от 1991г.
2.  Определение показателей качества изумрудов производится согласно ТУ 95.335-88 «Изумруды природные, обработанные».
3.  Изумруды, рубины, сапфиры ограненные, не соответствующие 3-й группе чистоты, оцениваются по 1-й группе чистоты кабошонов.
4. Драгоценные камни, имеющие внешние дефекты, оцениваются со следующими скидками, в %: 20 – за неравномерность и пятнистость окраски, дихроизм (у сапфиров);30 – за царапины, мелкие сколы, недоогранки, незначительные потёртости, отклонения в симметрии; 50 – за значительные сколы и другие дефекты, легко видимые невооруженным глазом.
5. Драгоценные камни, не имеющие товарного вида из-за потёртостей граней, а также колотые, оцениваются по кабошонам 2-й группы чистоты последней группы цвета.
6. Изумруды других форм огранки, кроме «каре», прямоугольной, кабошон, оцениваются со скидкой 25% от цены на прямоугольные изумруды. Изумруды прямоугольной огранки с числом граней более 49 оцениваются с надбавкой 20%.
7.  Александриты оцениваются по основным показателям качества изумрудов с учётом степени дихроизма.
[bookmark: _Toc503127719][bookmark: _Toc503128930][bookmark: _Toc503133452][bookmark: _Toc503042730]
5. ПРОБИРОВАНИЕ И КЛЕЙМЕНИЕ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Постановление от 18 июня 1999 г. № 643. В соответствии с Федеральным законом "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" и в целях защиты прав потребителей ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов, прав изготовителей этих изделий от недобросовестной конкуренции, а также в целях защиты интересов государства Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Установить, что все изготовляемые на территории Российской Федерации ювелирные и другие бытовые изделия из драгоценных металлов, а также указанные изделия, ввезенные на территорию Российской Федерации для продажи, должны соответствовать пробам, определенным настоящим постановлением, и быть заклеймены государственным пробирным клеймом. Клеймению государственным пробирным клеймом подлежат изделия, изготовленные из драгоценных металлов и их сплавов с использованием различных видов художественной обработки, со вставками из драгоценных, полудрагоценных, поделочных и цветных камней, других материалов природного или искусственного происхождения или без них, применяемые в качестве различных украшений, предметов быта и культа и/или для декоративных целей, выполнения различных ритуалов и обрядов, а также изготовленные из драгоценных металлов памятные, юбилейные и другие знаки и медали, кроме памятных монет, прошедших эмиссию, и государственных наград, статут которых определен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Опробование и клеймение ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов в Российской Федерации осуществляется Российской государственной пробирной палатой при Министерстве финансов Российской Федерации, образованной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1998 г №106. 
3. Ювелирные и другие бытовые изделия из драгоценных металлов представляются на опробование и клеймение их изготовителем, а ввезенные на территорию Российской Федерации для продажи указанные изделия - организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими ввоз этих изделий. 
4. Достоинство сплава, из которого изготовлены изделия. определяется пробой, показывающей количество массовых частей драгоценного металла в тысяче массовых частей сплава. 
5. Правила клеймения, порядок проведения других связанных с этим работ, знаки государственных пробирных клейм, а также инструкции и методические указания по проведению опробования, отбора проб и анализов утверждаются Министерством финансов Российской Федерации. 
6. Клеймение ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов иностранного производства, ввезенных на территорию Российской Федерации, осуществляется только при предъявлении заключения российских таможенных органов об уплате всех таможенных платежей, выданного в соответствии с нормативными актами Государственного таможенного комитета Российской Федерации. 
7. Решение об опробовании и клеймении изделий, не прошедших полный технологический цикл, принимается в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации. 
8. В Российской Федерации для ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов устанавливаются следующие пробы: 
платиновая 950 (девятьсот пятидесятая); платиновая 900 (девятисотая);платиновая 850 (восемьсот пятидесятая);золотая 999 (девятьсот девяносто девятая); золотая 958 (девятьсот пятьдесят восьмая); золотая 750 (семьсот пятидесятая); золотая 585 (пятьсот восемьдесят пятая); золотая 500 (пятисотая); золотая 375 (триста семьдесят пятая); серебряная 999 (девятьсот девяносто девятая); серебряная 960 (девятьсот шестидесятая); серебряная 925 (девятьсот двадцать пятая); серебряная 875 (восемьсот семьдесят пятая); серебряная 830 (восемьсот тридцатая); серебряная 800 (восьмисотая); палладиевая 850 (восемьсот пятидесятая); палладиевая 500 (пятисотая) 
9. Допускается изготовление изделий из золота 583-й пробы по заказам граждан из принадлежащих им ювелирных и других бытовых изделий из золота этой пробы. 
На территории Российской Федерации имеют хождение и реализуются ювелирные и другие бытовые изделия из драгоценных металлов, изготовленные и клейменные ранее в соответствии с порядком, действовавшим до утверждения настоящего постановления. 
При необходимости переклеймение изделий, прошедших клеймение до введения метрической системы мер, производится в соответствии с настоящим постановлением. 
10. Производство или продажа ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов, не соответствующих ни одной из установленных проб, не допускается.
Ювелирные и другие бытовые изделия из драгоценных металлов, в том числе ввезенные в Российскую Федерацию для продажи, имеющие пробу ниже одной из установленных настоящим постановлением для соответствующего драгоценного металла проб, должны быть заклеймены по ближайшей нижней установленной пробе. Изделия, имеющие пробу ниже установленной минимальной пробы, не подлежат клеймению и реализации как изделия из драгоценных металлов.
11. Припои, применяемые при пайке ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов, должны быть изготовлены на основе тех же драгоценных металлов, что и сплавы, из которых изготавливаются изделия. Припои для ювелирных и других бытовых изделий из золота и платины должны иметь ту же пробу, что и основной сплав. Припой для ювелирных и других бытовых изделий из серебра должен иметь пробу не ниже 650. Допускается использование специального припоя, не содержащего драгоценных металлов, для пайки цепочек, изготовляемых на автоматах, при условии обеспечения пробы указанных цепочек в пределах установленных проб.
12. Ювелирные и другие бытовые изделия из драгоценных металлов не должны содержать частей, изготовленных из недрагоценных металлов, за исключением: механизмов часов, зажигалок и подобных изделий, которые не могут быть изготовлены из драгоценных металлов по техническим причинам; лезвий ножей, винтовых частей штопоров и подобных частей изделий, которые не могут быть изготовлены из драгоценных металлов: пружин; осей, шарниров; булавок брошей и подобных изделий.
13. Разрешается использование неметаллических частей (вставок, эмали, черни) в ювелирных и других бытовых изделиях из драгоценных металлов при условии, что по виду они четко отличаются от драгоценных металлов. Эти части не должны иметь покрытия или цвета, напоминающих драгоценные металлы. Допускается заполнение неметаллическими материалами ручек ножей, вилок и других столовых приборов в количествах, необходимых для их закрепления, в других случаях заполнение полостей в изделиях неметаллическими материалами не допускается.
14. Изготовители, расположенные на территории Российской Федерации, предъявляют ювелирные и другие бытовые изделия из драгоценных металлов для опробования и клеймения без частей из неметаллических материалов (вставок); со вставками указанные изделия предъявляются ими в исключительных случаях.
15. Допускается покрывать слоем родия ювелирные и другие бытовые изделия из сплавов белого золота, серебра или платины при условии, что эти изделия клеймятся, как золотые, серебряные или платиновые соответственно. Допускается покрывать слоем золота ювелирные и другие бытовые изделия из серебра. Указанные изделия клеймятся, как серебряные.
16. В соответствии с настоящим постановлением не подлежат клеймению следующие изделия: ювелирные и другие бытовые изделия из драгоценных металлов, имеющие историческое или археологическое значение; мелкие насечки (инкрустация) золотом и серебром на оружии, вазах, блюдах, шкатулках, предметах религиозного культа и подобных предметах; самородки драгоценных металлов - природные минеральные образования драгоценных металлов, используемые в качестве украшений (вставок, накладок, подвесок и т.п.) в ювелирных и других бытовых изделиях. Такие изделия должны быть обеспечены сертификатами на самородки драгоценных металлов, оформляемыми в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; сусальное золото, сусальное серебро, состав сплавов которых. устанавливается государственными стандартами; приборы, лабораторная посуда и прочие изделия, изготовляемые из драгоценных металлов и предназначенные для научных, производственных, медицинских и других специальных целей. Эти изделия должны быть снабжены маркой, этикеткой или штампом организации-изготовителя, на которых указывается символ металла и другие данные в соответствии со стандартами. Состав сплавов, из которых изготавливаются указанные изделия, регламентируется стандартами или техническими условиями.
17. Организации и индивидуальные предприниматели, изготавливающие ювелирные и другие бытовые изделия из драгоценных металлов, обязаны иметь именники, знаки которых определяются в установленном Министерством финансов Российской Федерации порядке, и ставить их оттиски на производимых ими изделиях.
Оттиски именника на полированной металлической пластинке вместе с заявлением изготовителей ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов ежегодно представляются для регистрации в установленном Министерством финансов Российской Федерации порядке. Использование незарегистрированных именников запрещается.
18. В подпункте 45 пункта 6 Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 1998г. №273 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 11, ст. 1288), исключить слова: "устанавливает размеры пробирной платы за опробование и клеймение изделий из драгоценных металлов, а также экспертизу материалов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни". [footnoteRef:14] [14:  www.brilliant-info.ru Автор публикации: Озерова Юлия. ] 

А так же в программе «Гильдии ювелиров России» на 2009 год одним из пунктов было противодействие незаконному обороту ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов. А далее, мы более подробно рассмотрим их предложения:
1.Ввести специальное государственное клеймо для клеймения пробирными инспекциями импортных ювелирных изделий.
2.Усилить государственный контроль Пробирной Палатой России за соблюдением требований «Правил продажи отдельных видов товаров», утвержденных Постановлением Правительства РФ, при прохождении процедуры таможенного оформления ввозимых импортных ювелирных изделий на специальном таможенном посту.
«Гильдии ювелиров России» оказать  необходимую техническую и консультативную помощь в проведении государственного контроля на специализированном таможенном посту. Заключить Соглашение о сотрудничестве между Пробирной Палатой России и Ассоциацией «Гильдия ювелиров России».
3.Установить порядок выпуска в свободное обращение импортируемых ювелирных изделий только после их  опробования и клеймения  специальным государственным  пробирным клеймом.
4.Создать систему добровольной сертификации ювелирных изделий и государственной аттестации ювелирных магазинов, способствующих увеличению объема продукции. Использовать для этих целей возможности Сертификационного Центра «Гильдии ювелиров России», Пробирной Палаты России, Союза по защите прав потребителей, Клуба «Российская ювелирная торговля».
5.Ужесточить ответственность за нарушения правил торговли ювелирными и другими бытовыми изделиями из драгоценных металлов. Ввести соответствующие изменения в КОАП РФ.
6.Установить контакты с Ассоциациями ювелиров, Торговыми Палатами и торговыми представительствами стран – импортеров ювелирной продукции (Турция, Индия, Китай, Тайланд).[footnoteRef:15]  [15:  www.gjr.ru] 
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6. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ ЮВЕЛИРНЫХ ТОВАРОВ
[bookmark: _Toc503042732]6.1. Эксплуатация и хранение
Ювелирные изделия должны храниться и эксплуатироваться в условиях, исключающих их механическое повреждение, а также взаимодействие со щелочными моющими средствами, веществами, содержащими йод, кремами и мазями, содержащими ртуть или ее соединения. При эксплуатации изделий со вставками следует избегать воздействия на изделие быстроменяющихся температур. Группа условий хранения изделий ‑ 1 по ГОСТ 15150‑69[footnoteRef:16] [16:  Отраслевой стандарт "изделия ювелирные из драгоценных металлов", общие технические условия, ОСТ 117-3-002-95 - часть 2] 

[bookmark: _Toc503127721][bookmark: _Toc503128932][bookmark: _Toc503133454][bookmark: _Toc503042733]6.2. Маркировка ювелирных товаров
Маркировка ювелирных товаров наносится на изделие, индивидуальную этикетку, групповую, транспортную тару и упаковочный лист.
На изделие наносится именник предприятия-изготовителя и клеймо пробирного надзора. На этикетке изделия из драгоценных металлов должно быть указанно: на лицевой стороне – наименование и товарный знак предприятия, наименование изделия, артикул, наименование и проба металла, масса изделия в граммах, цена изделия; на оборотной стороне – размер кольца или браслета, наименование материала вставки, обозначение НТД, штамп ОТК. На оборотной стороне этикетки к изделию со вставками из драгоценных камней дополнительно указывают: номер изделия, месяц, год изготовления, номер партии, характеристику и НТД на вставки. При этом не указывают артикул и цену за один грамм. Этикетка к изделиям из драгоценных металлов должна быть прикреплена ниткой и опломбирована.
[bookmark: _Toc503127722][bookmark: _Toc503128933][bookmark: _Toc503133455][bookmark: _Toc503042734]6.3. Упаковка ювелирных изделий
Упаковка ювелирных изделий может производиться в различную тару: индивидуальную (футляры и др.), групповую (картонные коробки) и транспортную (ящики из фанеры и др.). Групповая тара должна быть опломбирована. В транспортную тару могут быть вложены различные изделия, предназначенные одному получателю.
[bookmark: _Toc503127723][bookmark: _Toc503128934][bookmark: _Toc503133456][bookmark: _Toc503042735]6.4. Транспортировка ювелирных изделий
Транспортировка ювелирных изделий из драгоценных металлов, как правило, производится спецсвязью в деревянных ящиках. Ящики с ювелирными товарами должны быть обтянуты по краям железной лентой или проволокой и опломбированы так, чтобы их невозможно было вскрыть без повреждения опломбированной обтяжки. Группа условий транспортирования изделий ‑ 1 по ГОСТ 15150‑69.[footnoteRef:17] [17:  www.swarovsky.ru] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ювелирное искусство возникло в глубокой древности и присутствуют по сей день. Ювелирные товары  являются как украшениями, так и бытовыми принадлежностями. Ювелирные товары – это показатель роскоши и богатства.
Вот уже 10 лет темпы розничных продаж ювелирных изделий в России составляют 25-30% в год. Эти данные превышают показатели роста ВВП, который остается в пределах 5-7%. Если бриллианты и другие драгоценные камни за прошедшее десятилетие подорожали незначительно с учетом мировой инфляции, то цены на золото и серебро выросли в 3 раза, а спрос на изделия из платины - очень низок. Однако это никак не сбило накал и темп ювелирного потребления в РФ. И эта тенденция сохраняется. 
Для поддержки спроса на российские ювелирные изделия предлагаю следующее:
1.Снизить себестоимость выпускаемой продукции:
-   отменить ввозные пошлины на ювелирные камни и бриллианты мелких рассевов;
- представить в правительство РФ перечень технологического оборудования, аналоги которых не производятся в Российской Федерации.
2. Ввести порядок уплаты НДС по факту получения предприятием денежных средств за  реализованную  продукцию.
3. Организовать консолидированную рекламную кампанию, обеспечивающую доверие покупателей к российским ювелирным изделиям «Российские ювелирные изделия - гарантия качества драгоценных металлов и подлинности ювелирных камней», «Ювелирное изделие – лучший подарок».
В Вопросе о  государственной поддержке экспорта российских ювелирных изделий, я полностью согласна с «Гильдией ювелиров России».
1. Включить ювелирную отрасль в число экспортно-ориентированных   отраслей России.
2. Ввести в практику срочный возврат НДС  в течение тридцати календарных дней за поставленную на  экспорт продукцию с момента его возникновения; гарантия  отсутствия каких-либо злоупотреблений обеспечивается обязательным   таможенным оформлением изделий из драгоценных металлов на  специальном таможенном посту и обязательным государственным контролем.
3. Ввести институт уполномоченных экспортеров, имеющих государственную поддержку.
4. Предусмотреть частичное финансирование из средств федерального бюджета участия российских ювелирных предприятий в ведущих мировых выставках.
5. Ввести в практику экспортный факторинг:   кредитование клиентов экспортеров со стороны факторинговых компаний от будущей выручки от экспорта   при одновременном предоставлении клиенту гарантий от валютного и кредитного рисков.
К сожалению, на сегодняшний день складывается так, что ювелирная отрасль не нужна федеральной власти, и главная задача ювелиров сейчас – заинтересовать федеральную власть, чтобы она поняла, что в России есть отрасль, востребованная на рынке и приносящая доход.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

 Приложение 1
Таблица 1.1
[bookmark: _Toc503133460][bookmark: _Toc503042739]ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРО ВВОЗ И ВЫВОЗ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ЛИЦЕНЗИЯМ

	Драгоценные природные камни[footnoteRef:18] (алмазы, изумруды, рубины, сапфиры, александриты, жемчуг) ограненные, в ломе и отходах, порошках, рекуперат, а также ювелирных изделиях и изделиях культурно – бытового и производственно – технического назначения. [18:  Аффинированные драгоценные металлы и природные драгоценные камни только для целей ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации для переработки под контролем Государственного таможенного комитета Российской Федерации.] 

	7101, 7102 (только в обработанном  виде).
7103 (только драгоценные камни в обработанном виде).
7105 (только из природных драгоценных камней)
711620 (только из природных драгоценных камней) 
711610000, 820551000 (только стеклорезы со вставкой из кристаллов природных алмазов)
680421000, 820719100, 820720100, 820750100, 820760100(только инструменты с рабочей частью из кристаллов и овализированных, дробленных природных алмазов) 
852290300 (только из природных драгоценных камней и алмазов).

	Янтарь и изделия из него
	253090950 (только янтарь)
960200000 (только обработанный янтарь, изделия из него).

	Руды и концентраты драгоценных металлов (в том числе пиритные и пирротиновые концентраты, пиритные огарки)
	2616

	Драгоценные металлы [footnoteRef:19] (золото, серебро, платина, палладий, родий, иридий, рутений, осмий) в порошках и других видах; химические соединения драгоценных металлов; полуфабрикаты из драгоценных металлов (полосы, прокат, проволока и т.п.); лом и отходы, содержащие драгоценные металлы, в том числе технически изношенные кинофоторентгеноматериалы и продукты их сжигания (зола), лом радиоэлектронной техники и электротехнического оборудования; провода и кабели с проводниками из драгоценных металлов  [19:  Аффинированные драгоценные металлы и природные драгоценные камни только для целей ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации для переработки под контролем Государственного таможенного комитета Российской Федерации.] 

	 (
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)2843,7106 (только в полу обработанном виде и порошке)
7108, 7110, 7112, 8544 (только с проводниками из драгоценных металлов)

	Металлы плакированные драгоценными металлами. Изделия из металлов плакированных драгоценными металлами.
	710700000,710900000,711100000,711590900

	Изделия ювелирные, золотых и серебряных дел мастеров, (корпусы часов, ручек, браслеты и т.п.) из драгоценных металлов.
	300640000 (только изделия из драгоценных металлов) 
711311000, 711319000, 711411000, 711419000, 711510000, 711590100, 
7118 (только из драгоценных металлов) 
900319100, 902129100, 
11110000 (только из драгоценных металлов)
911310 (только из драгоценных металлов) 960810300, 960839100.


















Приложение 2
Таблица 2.1
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	Код в ТН ВЭД
	[bookmark: _Toc503133463][bookmark: _Toc503042742]Наименование товара

	I Жемчуг природный или культивированный и драгоценные или полудрагоценные камни
	7101             



                                        
7101100000
	Жемчуг природный или культивированный, обработанный или необработанный, сортированный или несортированный, но ненанизанный, неоправленный или незакрепленный; природный или культивированный жемчуг, временно нанизанный для удобства транспортировки: 

	
	
	- жемчуг природный  

	
	Жемчуг культивированный:

	
	7101210000
7101220000
	- - необработанный  

	
	
	- - обработанный  

	
	7102

7102100000
	Алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные или незакрепленные:  

	
	
	- несортированные  

	
	-промышленные:

	
	7102210000
	- - необработанные или просто распиленные, расколотые или подвергнутые черновой обработке  

	
	7102290000
	- - прочие  

	
	- непромышленные:

	
	7102310000
	- - необработанные или просто распиленные, расколотые или подвергнутые черновой обработке  

	
	7102390000
	- - прочие  

	
	7103





7103100000
	Драгоценные (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, обработанные или необработанные, сортированные или несортированные, но ненанизанные, неоправленные или незакрепленные; несортированные драгоценные камни (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, временно нанизанные для удобства транспортировки:  

	
	
	- необработанные или просто распиленные или подвергнутые черновой обработке  

	
	- обработанные другими способами: 

	
	7103910000
7103990000 
	- - рубины, сапфиры и изумруды  

	
	
	- - прочие  

	
	7104






7104100000
7104200000 

7104900000 
	Драгоценные или полудрагоценные камни, искусственные или реконструированные, обработанные или необработанные, сортированные или несортированные, но ненанизанные, неоправленные или незакрепленные; несортированные искусственные или реконструированные драгоценные или полудрагоценные камни, временно нанизанные для удобства  (
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)транспортировки: 

	
	
	- кварц пьезоэлектрический  

	
	
	- прочие, необработанные или просто распиленные или подвергнутые черновой обработке  

	
	
	- прочие  

	
	7105

7105100000
7105900000
	Крошка и порошок из природных или искусственных драгоценных или полудрагоценных камней:  

	
	
	- из алмазов  

	
	
	- прочие  

	II Драгоценные металлы; металлы, плакированные драгоценными металлами
	7106


7106100000
	Серебро (включая серебро с гальваническим покрытием из золота или платины), необработанное или полуобработанное, или в виде порошка: 

	
	
	- порошок  

	
	Прочее:

	
	710691
7106911000

7106919000

710692
7106922000

7106928000
	- - в необработанном виде:  

	
	
	- - - с содержанием не менее 999 частей серебра на 1000 частей сплава  	

	
	
	- - - с содержанием менее 999 частей серебра на 1000 частей сплава  

	
	
	- - в полуобработанном виде:  

	
	
	- - - с содержанием не менее 750 частей серебра на 1000 частей сплава  

	
	
	- - - с содержанием менее 750 частей серебра на 1000 частей сплава  

	
	7107000000
	Металлы недрагоценные, плакированные серебром, полуобработанные  

	
	7108
	Золото (включая золото с гальваническим покрытием из платины) необработанное или полуобработанное, или в виде порошка:  

	
	- не используемое для чеканки монет: 

	
	7108110000
7108120000
710813
7108200000
	- - порошок  

	
	
	- - в прочих необработанных формах  

	
	
	- - в прочих полуобработанных формах:  

	
	
	- используемое для чеканки монет  

	
	7109000000
	Металлы недрагоценные или серебро, плакированные золотом, необработанные или полуобработанные  

	
	7110
	Платина необработанная или полуобработанная, или в виде порошка:  

	
	платина:

	
	7110110000
711019
7110191000

 
7110198000 
	- - необработанная или в виде порошка  

	
	
	- - прочая:  

	
	
	- - - прутки, проволока и профили; пластины; листы и полосы или ленты толщиной более 0,15 мм, не считая любой основы  

	
	
	- - - прочая  

	
	- палладий

	
	7110210000
7110290000
	- - необработанный или в виде порошка  

	
	
	- - прочий 

	
	- родий

	
	7110310000
	- - необработанный или в виде порошка  

	
	7110390000
	 (
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	- иридий, осмий  и рутиней:

	
	7110410000
7110490000
	- - необработанные или в виде порошка  

	
	
	- - прочие  

	
	7111000000 
	Металлы недрагоценные, серебро или золото, плакированные платиной, необработанные или полуобработанные  

	
	7112 





7112300000

- прочие: 
7112910000


7112920000


7112990000
	Отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами; прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемые главным образом для извлечения драгоценных металлов:  

	
	
	- зола, содержащая драгоценный металл или соединения драгоценного металла  

	
	
	

	
	
	- - золота, включая металл, плакированный золотом, но исключая отходы, содержащие другие драгоценные металлы  

	
	
	- - платины, включая металл, плакированный платиной, но исключая отходы, содержащие другие драгоценные металлы  

	
	
	- - прочие  

	III Ювелирные изделия, изделия из золотых и серебряных дел мастеров и другие изделия
	7113
	Ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами:  

	
	- из драгоценных металлов, имеющих или не имеющих гальванического покрытия, плакированных или не плакированных драгоценными металлами: 

	
	7113110000


7113190000


7113200000
	- - из серебра, имеющего или не имеющего гальванического покрытия, плакированного или не плакированного другими драгоценными металлами  

	
	
	- - из прочих драгоценных металлов, имеющих или не имеющих гальванического покрытия, плакированных или не плакированных драгоценными металлами  

	
	
	- из недрагоценных металлов, плакированных драгоценными металлами  

	
	7114
	Изделия золотых или серебряных дел мастеров и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами:  

	
	- из драгоценных металлов, имеющих или не имеющих гальванического покрытия, плакированных или не плакированных драгоценными металлами: 

	
	7114110000


7114190000


7114200000
	- - из серебра, имеющего или не имеющего гальванического покрытия, плакированного или не плакированного другими драгоценными металлами  

	
	
	- - из прочих драгоценных металлов, имеющих или не имеющих гальванического покрытия, плакированных или не плакированных драгоценными металлами  

	
	
	 (
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)- из недрагоценных металлов, плакированных драгоценными металлами  

	
	7115

7115100000 

711590 
7115901000 
7115909000 
	Прочие изделия из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами:  

	
	
	- катализаторы в форме проволочной сетки или решетки из платины  

	
	
	- прочие:  

	
	
	- - из драгоценных металлов  

	
	
	- - из металлов, плакированных драгоценными металлами  

	
	7116


7116100000
711620 
	Изделия из природного или культивированного жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней (природных, искусственных или реконструированных):  

	
	
	- из природного или культивированного жемчуга  

	
	
	- из драгоценных или полудрагоценных камней (природных, искусственных или реконструированных): 

	
	- - изготовленные полностью из природных драгоценных или полудрагоценных камней: 

	
	7116201100 


7116201900 
7116209000
	- - - ожерелья, браслеты и прочие изделия из природных драгоценных или полудрагоценных камней, просто нанизанных без застежек или прочих принадлежностей  

	
	
	- - - прочие  

	
	
	- - прочие  

	
	7117
	Бижутерия:  

	
	- из недрагоценных металлов, имеющих или не имеющих гальванического покрытия из драгоценных металлов:

	
	7117110000
711719 
7117191000
	- - запонки и заколки  

	
	
	- - прочие:  

	
	
	- - - со стеклянными элементами  

	
	- - - без стеклянных элементов:

	
	7117199100

7117199900
7117900000
	- - - - позолоченные, посеребренные или покрытые гальваническим способом платиной  

	
	
	- - - - прочие  

	
	
	- прочие  

	
	7118
711810

7118101000
7118109000
7118900000
	Монеты:  

	
	
	- монеты (кроме золотых), не являющиеся законным платежным средством:  

	
	
	- - из серебра  

	
	
	- - прочие  

	
	
	- прочие  
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ГОСТ 1255.1-82 Сплавы платино-медные. Методы определения меди.
ГОСТ 12551.2-82 Сплавы платино-медные. Методы спектрального анализа.
ГОСТ 12553.1-77 Сплавы платино-палладиевые. Метод определения палладия.
ГОСТ 12553.2-77 Сплавы платино-палладиевые. Метод спектрального анализа.
ГОСТ 12556.1-82 Сплавы платино-родиевые. Метод определения родия.
ГОСТ 12556.2-82 Сплавы платино-родиевые. Метод спектрального анализа.
ГОСТ 12559.1-82 Сплавы платино-иридивые. Методы определения иридия
ГОСТ 12559.2-82Сплавы платино-иридивые. Методы спектрального анализа.
ГОСТ 16321.1-70 Серебряно-медные сплавы. Метод определения содержания серебра.
ГОСТ 16321.2-70 Серебряно-медные сплавы. Метод спектрального анализа
ГОСТ 17234-71 Золотые сплавы. Метод определения содержания золота и серебра
ГОСТ 17235-71 Золотые сплавы. Спектральный метод определения содержания висмута, сурьмы, свинца и железа.
ГОСТ 22864-83 Благородные металлы и сплавы. Общие требования к методам анализа
ГОСТ 27973.0-88 Золото. Общие требования к методаманализа
ГОСТ 27973.1-88 Золото. Методы атомно-эмиссионного анализа
ГОСТ 27973.2-88 Золото. Метод атомно-эмиссионного анализа с индукционной плазмой
ГОСТ 27973.3-88 Золото. Метод атомно-асорбционного анализа
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	Виды продукции
	Коды видов продукции по ОК 005-93
	Форма сертификации
	Случаи, когда продукция подлежит сертификации

	1. Ограненные драгоценные камни 
	964526, 964527, 964528, 964529, 964536, 964849
	по результатам испытания каждого образца
	в случае реализации физическим лицам в розничной торговле

	2. Необработанные природные алмазы
	964830
	сертификация производства и (или) сертификация системы качества
	во всех случаях

	3. Самородки драгоценных металлов
	 
	по результатам испытания каждого образца
	при условии отнесения к категории уникальных

	4. Минеральное сырье, содержащее драгоценные металлы
	172111, 172515, 173212, 173302, 175110, 175112, 175210, 175312
	по результатам испытания партии
	в случае вывоза с территории Российской Федерации

	5. Вторичное сырье, содержащее драгоценные металлы 
	 
	по результатам испытания партии
	в случае вывоза с территории Российской Федерации
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